


 

ABNT NBR 9442 :   Ensaio de propagação super�cial de chama.      Resultado: Classe “A”

ASTM E84/UL723: Característica de combustão super�cial.              Resultado 25/50

ASTM E136-04 :     Teste de incombustível.            Resultado: Incombustível

ISO 1182:                 Teste de incombustível.            Resultado: Incombustível

ASTM E662:            Densidade Ótica de Fumaça.                           Resultado: Ds (Max)=2,0

50                   1,22                 41           2,50       26               26,7

50                   1,22                 61           2,50                       26                     39,7 

70                   1,83                          41                         2,50                       20                     20,5

70                               1,83                          61                         2,50                       20                     30,5

90                              2,05                          41                         2,50                       16                      16,4

90                              2,05                          61                         2,50                       16                      24,4

Espessura                   Valor R                 Largura          Comprimento       Peças por            m2 por
     (mm)                     (K m2 /W)                 (cm)                       (m)                    pacote              Pacote



 



 


